Wi Caltex...

CERTIFICACIVIA TIF S AL TRCTILLS  CLUEREYS ¥ CALTADCS

Pagina | de - Informe N 1 116:2007
180607

INFORME TECNICO N" 1116/2007

1- IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

La muestra tenida & la vista para su analisis corresponde a Pantalones Soldador Cuero Plena
Flor, identilicadas con el codigo N 302045143,

Fueaporada por 1z empresa VICSA S AL con el objens de certificar los materiales condorme
aMNarma Chilena

NCh 1803 OF, B« Prowceion persinal - Ropa para Soldador - Materiales.,

[ 5]

= RESULTADOS OBTENIDOS

2.1 Antecedentes

- becha de inspeccion @ 07.06.2007.

= Tipo de inspeecion - Muestreo NCh 44, Nivel de inspeceion especial 5-3.
- Extraceion de muestras al azar : NCh 43.

- Tamano del Tote : 3OO unidades.

- Tamano de Ly muestra |13 anidades.

- Cantidad destruidacen andlisis : 5 pantalones talla XXL.

22 Inspeccion de muteriales ; Andlisis destructivo

a) Cuero :
VARIABLL REQUISITO VALORES OBSERVACION
B MUESTRA -
Focogimiento 10,09, maxinoe (%%, CUMPLE
Lspesar 1.3 1,9 mm. |3 mm. CLUMPLE
4y s
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| &k, F7
VARIABLE REQUISITO |  VALORES OBSERVACION
o - - MUESTRA _ =
pH 34 mimma ! 3B | CUMPLL
Contenido de cromo Crome @ 3,0% minimo 3.8% CLIMPLE, ean
Semticromo D% Crome
—— minime
Contenidode cenizas | Cromo: 2.0% maximo 2.0% CUMPLE
| Semjaromo : No fiepe _
| Contenido de grasa | Mo~ 1500 L5.0% CUMPLE
Resistenclaa la | 200 Keflem?® minimo M0 Kelfem? CUMPLLE
trateion | ) =]
Alorpamientoals | 75.0% mixime. 40,1% CUMPLE
| ruptura -
Resistencia ol [5.0 Kel/em, minimo 783 Kell/em CUMPLLE
desparnumiento B
2.3 Verificacion de terminacion - Inspeceion visual :
l'amano de la muestra : 13 unidades,
a) Deseripeion de los defectos :
- Defectuosos mayores ; No se deteetaron en la muesira.
- Defectunsos menores : No se detectaron en [a muestra.
b} Criterios de aceptacion y rechazo :
Defectuosos AQL | hceptﬁ Rechasa Defectunso | Cumplimiento
th lg muestra
Mayores 6.3 2 3 0 Cumple
Menoris 10.0 3 0 | Cumple
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3- CONCLUSION

D¢ tas resullados ohtenidos se coneluye gue L muestra analieads de pantalon Soldador Coern
Plena Flor, identificado con el eodigo N 302045143, constituyente de un lote de 800
uttidades, cumple con los requisitel de Ta Norma Chiléna NCh' 805 - Protéceion Persoridl -
Ropa para Soldador - Materiales.
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